
Załącznik nr 7
do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Wymagania odnośnie wełny mineralnej:

Powinna  posiadać  atesty  i  pozwolenia  wymagane  przepisami  obowiązującymi  w  Polsce,
a ponadto spełniać n/w warunki:

a) właściwości ogniowe materiału – klasa A1,
b) przewodność cieplna - λ = 0,040 W/mK,

Prace należy wykonać bez naruszania elementów konstrukcyjnych, a otwory technologiczne
właściwie zabezpieczyć. 

Przy  wykonywaniu  prac  należy  zwrócić  szczególną  uwagę  na  równomierne  nałożenie
ocieplenia na całej powierzchni stropodachu i wyeliminowanie mostków termicznych.  


